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        TEMATICA ADMITERE DOCTORAT 2020/2021 

Cap. I.PROTEZELE UNIDENTARE FIXE: Protezele unidentare estetice: 

1..Incrustatiile composite,ceramice,fatetele ceramice.cor. total ceramica: caracteristici, 

indicaţii/contraindicatii.metode de obţinere,sinterizarea masei ceramice. 

2. Protezele unidentare mixte: Coroanele mixte :metalo-polimerice, metalo-ceramice. 

Caracteristici, indicaţii/contraindicatii, etape clinico-tehnice. 

Cap.II. PROTEZELE PARTIALE FIXE(PPF) 

Principiile de concepere a punţilor dentare:  biofuncţional, biomecanic, bioprofilactic. 

3. Metode de realizare a punţilor dentare. a) metoda din elemente separate, b) metoda turnarii 

unice.Caracteristicile protezelor partiale fixe a)clasice şi b) din elemente unite. 

4. PPF maxilare şi mandibulãre: frontale,laterale; , obiective functionale, indicatii, etape  clinico-

tehnice. 

5. . Protezele dentare speciale: proteza speciala mobilizabilã,proteza speciala telescopata, proteza 

speciala pe implante, proteza speciala adeziva. 

6. Materiale restaurativ coronare moderne : rãşinile compozite, cimenturile ionomere, linerii. 

obtinere,compozitie,reactiadepriza,dozarepreparare,propietati,indicatii. 

 7.Materiale pentru amprentare : caracteristici generale,portamprentele,matrialele  de 

amprentare rigide, 

obtinere,compozitie,reactiadepriza,dozarepreparare,propietati,indicatii,recomandari practice. 

Materialele de amprentare semirigide :    a) materialele termoplastice,    b) bucoplastice, 

materiale cu prizã lent progresivã. forma prezentare,compozitie,reactia  de  priza,dozare-

preparare,propietati,indicatii,recomandari practice. 

8. Materialele de amprentare elastice: hidrocoloizii reversibili, hidrocoloizii 

ireversibili,obtinere,compozitie,reactiadepriza,dozarepreparare,propietati,indicatii,recomandari 

practice. Materialele de amprentare elastometrice: polisulfuri 

thiocoli,siliconii,polieterii.obtinere,compozitie,reactiadepriza,dozarepreparare,propietati,indica

tii,recomandari practice. 
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